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Avant-propos / Mot du Directeur   

Chères et chers membres du CRMR, 

La période 2017 à 2020 a d’abord été marquée par une consolidation 
de nos activités, suivie d’une période de développement qui laisse 
présager un avenir prospère pour notre centre de recherche. Vous 
pourrez constater à la lecture de ce rapport toute l’ampleur de nos 
activités de recherche, de nos collaborations et de nos efforts de 
diffusion de connaissance.  

Notre performance s’appuie d’abord et avant tout sur le dynamisme 
de l’ensemble de ses membres, étudiant.e.s, stagiaires 
postdoctoraux.ales, technicien.enne.s, professionnel.le.s et 
professeur.e.s. Grâce à vos efforts, nous avons la chance de pouvoir 

compter sur plusieurs initiatives structurantes, le plus souvent réalisées en partenariat avec le milieu 
utilisateur des résultats de la recherche. Ces initiatives favorisent les interactions et la collaboration 
entre les membres, desquelles notre regroupement tire tout son sens. Quatre nouveaux.elles 
membres régulier.ère.s se sont jointe.s au groupe durant cette période, ce qui nous a amené à 
diversifier notre champ d’expertises. L’appui institutionnel offert au CRMR, jumelé aux contributions 
de FPInnovations et de notre Réseau d’innovation Matériaux Renouvelables Québec, nous ont 
permis de constituer un milieu d’accueil inclusif, stimulant et dynamique pour nos étudiant.e.s. Je 
tiens à souligner à quel point, au-delà des statistiques présentées dans ce rapport, le développement 
académique et professionnel de nos étudiant.e.s constitue notre plus grande fierté. Nous sommes 
bien sûr très fier.ère.s de la grande performance académique mise en évidence dans ce rapport. 
Toutefois, l’équipe de direction et de coordination du CRMR est aussi heureuse de constater le 
niveau d’engagement des étudiant.e.s et de tous les autres membres envers les activités du Centre, 
et ce, malgré un contexte difficile causé par une pandémie. C’est cet engagement, qui est l’essence 
même du CRMR, qui nous permet, d’envisager, ensemble, un avenir prometteur.    

Le Directeur, 

 

Alexis Achim, ing.f., PhD 
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Restructuration au sein du CRMR 

Changement de direction 

Après quinze années à la direction du Centre de Recherche sur le Bois / Centre de Recherche sur 
les Matériaux Renouvelables (CRMR), le professeur Alain Cloutier quittait ses fonctions de directeur 
du CRMR. En décembre 2017, après avoir assuré l’intérim, le professeur Alexis Achim, professeur 
titulaire au Département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval (UL), fut nommé 
Directeur du CRMR pour une période de 4 ans, soit jusqu’en avril 2021.  

De regroupement stratégique à réseau d’innovation 

À l’échelle provinciale, le CRMR a d’abord été financé par le programme « Regroupements 
stratégiques » du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) en avril 2013. 
Ce financement fut renouvelé en 2015, mais il a pris fin en mars 2017. En avril 2018, moins d’un 
an après l’entrée en poste du Directeur, de nouveaux statuts ont été adoptés afin de définir 
spécifiquement l’entité CRMR-ULaval, tel que recommandé par la Commission de la Recherche de 
l’Université Laval (CRUL). En mars 2018, une entente de partenariat a été signée entre l’Université 
Laval et FPInnovations qui occupe maintenant une partie de nos locaux et avec qui nous avons 
mutualisé une partie de nos équipements (voir section Laboratoire et équipements). Parmi les 
retombées pour le CRMR-ULaval, cette entente nous a offert une nouvelle source de financement 
qui a permis de maintenir nos activités et de continuer d’exercer un leadership à l’échelle provinciale.  

Puis, en mars 2019, un groupe de 20 chercheuses et chercheurs québécois dirigé par Alexis Achim 
a reçu une subvention du FRQNT et un appui financier de FPInnovations, Cecobois et Airex Énergie 
pour la mise en place du réseau d’innovation Matériaux renouvelables Québec (ci-après, réseau 
MRQ). Ces chercheuses et chercheurs, pour la plupart 
d’ancien.ne.s membres du regroupement stratégique, 
proviennent de trois Centres Collégiaux de Transfert 
Technologiques (CCTT), soit Inovem, Innofibre et le 
SEREX, et de six universités, soit l’UQAT, l’UQAC, ÉTS, 
l’UdeS, l’UL et l’UQTR. Le réseau MRQ constitue une plateforme d’échanges entre le milieu 
académique et le milieu utilisateur des résultats de la recherche dont la mission est de stimuler le 
processus d’innovation et de transfert technologique dans les domaines de la conception, la 
caractérisation, l’utilisation et la performance socio-environnementale des matériaux renouvelables 
au Québec. Le réseau inclut également huit partenaires du milieu, soit FPInnovations, Cecobois, 
Airex Énergie, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ), Ressources naturelles Canada (RNCan), l’Association des 
professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) et Québec international - 
Bâtiment vert et intelligent (Québec BVI). 

Le CRMR aujourd’hui 

Le corps professoral du CRMR regroupe 14 membres régulier.ère.s et 5 membres associé.e.s 
engagé.e.s dans la recherche, la formation de personnel hautement qualifié et la diffusion de 
nouvelles connaissances sur la valorisation du bois et autres fibres lignocellulosiques. Les activités 

https://www.reseaumrq.com/
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de recherche touchent l’ensemble de la chaîne de valorisation des matériaux renouvelables et se 
divisent en quatre principaux axes de recherche, soit : 

1) Connaître et caractériser la ressource renouvelable;  
2) Transformer la ressource et concevoir des produits et systèmes écoresponsables; 
3) Utiliser les produits et systèmes innovants et analyser leurs performances 

environnementales et ; 
4) Accéder aux marchés. 

Le tableau 1 ci-dessous présente la répartition des chercheur.euse.s régulier.ère.s et associé.e.s 
du CRMR selon ces axes de recherche en date du 31 décembre 2020. 

Tableau 1. Répartition des chercheur.euse.s régulier.ère.s et associé.e.s du CRMR selon ces axes de 
recherche en date du 31 décembre 2020. 

Cheurcheu.euse.s du CRMR  Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 

Chercheur.euse.s 
régulier.ère.s 

Alexis Achim     

Robert Beauregard     

Pierre Blanchet     

Alain Cloutier     

Christian Dagenais     

Maude Flamand-Hubert     

Nancy Gélinas     

Roger Hernández     

Véronic Landry     

Alexander Salenikovich     

Luca Sorelli     

Tatjana Stevanovic     

Evelyne Thiffault     

Xiaodong (Alice) Wang     

Chercheur.euse.s 
associé.e.s 

Julie Barrette     

Yves Fortin     

Filip Havreljuk     

Bernard Riedl     

Denis Rodrigue     

Plus de 95 étudiant.e.s des cycles supérieurs et 10 stagiaires postdoctoraux.ales forment un groupe 
à la fois diversifié et inclusif, ce qui contribue à créer un environnement de recherche et de formation 
unique et enrichissant sur le plan humain. La vaste gamme de leurs expertises favorise aussi la 
mise en œuvre d’initiatives originales et transdisciplinaires. Le CRMR gère aussi un parc 
d’équipement et des laboratoires à la fine pointe de la technologie permettant à ses membres 
d’effectuer, notamment, des études scientifiques sur l’anatomie et la physique du bois, la première 
et seconde transformations, les panneaux composites et la chimie des polymères et adhésifs. En 
plus de la qualité des installations et des équipements regroupés au pavillon Kruger de l’Université 
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Laval, ils peuvent bénéficier de l’aide et de l’encadrement d’une excellente équipe de techniciens, 
de professionnel.le.s et de personnel administratif qui sont au cœur de la réalisation de la mission 
du Centre de recherche. 

Gouvernance et gestion  

La direction et la gestion des affaires du Centre sont assurées par le Comité de concertation, 
l’Assemblée des membres et le Directeur.  

Comité de concertation 

Le comité de concertation est le lieu de concertation du Centre en matière de soutien stratégique 
de son développement.  Il préside la répartition des ressources humaines et matérielles nécessaires 
au bon fonctionnement du Centre et ratifie les accords particuliers passés entre le Centre et tout 
organisme interne ou externe à l’Université Laval. Il étudie et coordonne les initiatives des membres 
en termes de demandes de subventions communes, de partage des ressources, de réalisation des 
activités de transfert, etc. Toutefois, le comité ne s’est pas rassemblé depuis sa création. 

Assemblée des membres 

L’Assemblée des membres favorise la culture de collaboration. Elle étudie et approuve, le cas 
échéant, les décisions et les projets proposés par le comité de concertation en rapport avec les 
orientations stratégiques, la nature et le fonctionnement du centre. L’Assemblée des membres est 
constituée des 14 membres régulier.ère.s, des cinq membres associé.e.s et d’un représentant ou 
d’une représentante pour chacun de ces groupes dont le mandat dure un an :  

• Étudiantes et étudiants du 2e cycle ;  
• Étudiantes et étudiants du 3e cycle ;  
• Stagiaires postdoctoraux ;  
• Personnel technique ; 
• Personnel de recherche. 

Pour voir la liste des représentantes et représentants pour la période couverte, voir l’Annexe I. 
Chaque année, l’Assemblée des membres se réunit à trois reprises.  

Statuts 

Pour lire les statuts du CRMR, consulter le lien suivant.  

  

https://www.materiauxrenouvelables.ca/wp-content/uploads/2015/03/Statuts-CRMR_P%C3%94LE-ULAVAL.pdf
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Budget développement de la recherche 

Le tableau 2 ci-dessous présente le Budget de développement de la recherche issu du financement 
institutionnel pour les années 2017 à 2020.  

Tableau 2 – Budget de développement de la recherche (BDR) pour les années 2017 à 2020 

Catégorie de dépenses Montant 
Salaire + avs de la coordonnatrice et d’un technicien de laboratoire 69 873,39 $ 

Promotion des activités du CRMR incluant les conférences 10 143,15 $ 

Fonctionnement du CRMR 10 640, 07 $ 

Solde 2016 27 438,05 $ 

Dépenses totales 2017-2020 incluant le solde de 2016 118 094,66 $ 

Chaires et nouvelles subventions 

Chaires de recherche industrielles 

Au sein du CRMR, la nouvelle Chaire de recherche industrielle CRSNG-Canlak en finition des 
produits du bois d’intérieur (la CRIF-Laval) dont la titulaire est Véronic Landry a été inaugurée le 
28 novembre 2017. Elle a pour mission d’accroître l’utilisation des produits 
d’apparence en bois d’intérieur, et ce, en développant des produits de finition ou 
des procédés de densification permettant d’améliorer la performance de ces 
produits ou encore de leur fournir de nouveaux attributs. La recherche de la CRIF-
Laval se décline sous trois axes : (1) Densifier (systèmes polymères de 
densification), (2) Décorer (coloration chimique) et (3) Protéger (performance 
mécanique). 

La Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB) dont le 
titulaire est Pierre Blanchet a également été renouvelée le 1er décembre 2018. Le CIRCERB est une 
plateforme académique multidisciplinaire et intégrée, jumelée à un consortium industriel, qui œuvre 
sur tout le réseau de création de valeur du secteur de la 
construction, dans le but de développer des solutions 
écoresponsables, qui utilisent le bois pour réduire 
l’empreinte écologique des bâtiments. La recherche du 
CIRCERB se décline sous trois axes : (1) Concevoir, (2) 
Construire et (3) Exploiter. 

Chaires de leadership en enseignement  

Deux Chaires de leadership en enseignement (CLE) ont également été inaugurées au sein du CRMR. 
Il s’agit de la CLE en construction intégrée en bois dont la titulaire est Xiaodong (Alice) Wang, 
inaugurée le 22 mars 2018, et la CLE en gestion durable des forêts privées dont la titulaire est 
Maude Flamand-Hubert, inaugurée le 3 avril 2019.  

https://crif.chaire.ulaval.ca/
https://circerb.chaire.ulaval.ca/
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La CLE en construction intégrée en bois vise à jouer un rôle central dans la formation des futurs 
ingénieurs (ingénieurs du bois, ingénieurs civils et ingénieurs mécaniques) et architectes. Elle 
permettra particulièrement de : 

• Créer de nouvelles activités de formation intégrant, notamment, les notions d'enveloppe 
du bâtiment, de physique du bois, de durabilité des bâtiments et de conception intégrée 
ainsi que les bonnes pratiques en matière de protection incendie, de performance 
énergétique, d'acoustique et de vibration ; 

• Stimuler la formation d'étudiants des cycles supérieurs dans le domaine de la 
construction intégrée en bois ; 

• Positionner la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique comme un leader de 
la formation en construction en bois. 

Quant à la CLE en gestion durable des forêts privées, sa mission se divise en cinq objectifs qui 
visent à favoriser la gestion durable des forêts privées, en misant sur la formation de la relève et le 
développement des compétences, soit de : 

• Bonifier l'offre de cours liée à l'aménagement durable des forêts privées ; 
• Créer des formules pédagogiques innovantes adaptées aux défis de l'aménagement 

durable des forêts privées ; 
• Améliorer les compétences en communication des étudiantes et étudiants en foresterie ; 
• Élaborer une offre de formation continue destinée aux intervenants travaillant sur le 

territoire forestier privé ; 
• Offrir aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs des occasions de formation à la 

recherche portant sur les grands enjeux de la forêt privée. 

Voir la page Facebook de la CLE en gestion durable des forêts privées. 

Financement 

En plus de l’appui du BDR, le CRMR peut compter sur un important appui financier découlant de la 
mutualisation de notre parc d’équipements avec l’entreprise FPInnovations. Un montant de 
98 590$/an revient au Centre dans la classe des dépenses courantes et à cela s’ajoute 32 500$/an 
spécifiquement pour l'entretien des équipements non facturables (pont roulant, chariots 
élévateurs, etc.). Ainsi, non seulement l’entente entre la FFGG et FPInnovations favorise-telle le 
maintien d’un parc d’équipements calibrés et en bon état, mais elle contribue aussi grandement à 
l’animation scientifique du Centre.  Par sa durée de 10 ans, l’entente place le CRMR dans une 
position financière avantageuse à courte et moyenne échéance, ce qui favorise son développement. 
C’est notamment grâce à cet appui que nous avons pu obtenir un financement complémentaire de 
100 000$ annuellement du FRQNT par le biais du Réseau d’innovation MRQ. C’est aussi cet appui 
financier qui nous permet de créer un milieu d’accueil dynamique et stimulant pour nos étudiant.e.s 
grâce notamment à notre équipe de coordination qui favorise l’inclusion et l’engagement, en plus 
de s’impliquer activement dans la diffusion et le transfert de nos résultats de recherche. Notre santé 
financière nous a également permis de mettre en place de nombreux programmes d’appui (p.ex. 
pour la participation à des conférences, bourses d’excellence, bourse de rayonnement international, 
bourses de vulgarisation, etc.). Le CRMR bénéficie aussi d’un positionnement avantageux au sein 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/chaires-de-leadership-en-enseignement/construction-integree-en-bois
https://www.ulaval.ca/les-etudes/chaires-de-leadership-en-enseignement/gestion-durable-des-forets-privees
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057409571354
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de la FFGG, ce qui se traduit par un important investissement en capital humain. La FFGG finance 
les postes de technicienne en administration, agente de secrétariat, spécialiste responsable des 
laboratoires, ainsi que d’une équipe de techniciens œuvrant dans nos laboratoires du pavillon Gene-
H.-Kruger. Cet appui de 770 000 $ par année (professionnel 114k$; techniciens 482k$; 
administration 133k$; support informatique 40k$) est indispensable à la cohésion et à la 
performance scientifique du CRMR. Il nous permet, d’une part, de faciliter grandement la 
mutualisation de nos équipements non seulement au sein de nos membres, mais aussi avec 
FPInnovations, en plus d’en assurer une utilisation sécuritaire et un entretien régulier. D’autre part, 
cet appui nous fournit les ressources administratives indispensables à la mise en œuvre et au suivi 
des montages financiers parfois complexes de nos nombreux projets en partenariat.   

D’après les données de financement du vice-rectorat à la recherche, des 31 275 608 $ de 
financement total, 13% étaient issus de collaborations avec des chercheur.euse.s universitaires 
provinciaux, 22% de collaborations avec des chercheur.euse.s canadien.ne.s hors Québec, 2% sont 
issus de collaborations internationales (Allemagne, Espagne, Inde, États-Unis, France, Italie et 
Royaume-Uni) et 1% est issu de collaborations avec des chercheur.euse.s collégiaux. Du 
financement total octroyé au CRMR, 43% a été obtenu conjointement par plus d’un.e membre 
régulièr.ère du CRMR. Toutefois, lorsqu’on exclut les financements individuels (chaires, subventions 
à la découverte, etc.), la proportion des subventions d’équipe incluant plus d’un.e membre 
régulier.ère s’élève à 67%. La Figure 1 ci-dessous présente la répartition du financement obtenu 
par le CRMR entre 2017 et 2020 selon trois catégories : (1) Subventions de partenariat, (2) 
Subventions et (3) contrats. 

 

Figure 1 – Répartition du financement obtenu par le CRMR entre 2017 et 2020 selon trois catégories : (1) 
Subventions de partenariat (publiques, privées ou institutionnelles), (2) Subventions (provenant 

d’organismes reconnus, institutionnelles ou d’autres organismes) et (3) contrats (publics ou privés). 
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Des 3 456 633 $ obtenus depuis 2017 dans la catégorie des subventions de recherche, 89% 
provenaient d’organismes subventionnaires reconnus, dont 42% des Conseils de recherche du 
Canada (CRSNG, CRSH et Secrétariat Inter-Conseils), 21% des Fonds de recherche du Québec 
(FRQNT et FRQS) et 26% des Ministères provinciaux et fédéraux, Mitacs, la Fondation Paul Gérin-
Lajoie et le CRIBIQ. Les 11% restants provenaient d’entreprises et d’autre organismes. Des 
20 017 560 $ obtenus depuis 2017 dans la catégorie des subventions en partenariat, 56% étaient 
d’ordre public (29% du CRSNG et du Secrétariat Inter-Conseils, 14% des Ministères provinciaux, 9% 
de la Fondation canadienne pour l’Innovation (FCI) et les 4% restants provenaient de Mitacs et de 
la Société d’Habitation du Québec. Parmi les partenaires privés, FPInnovations est l’un des 
partenaires majeurs du CRMR ayant subventionné, à lui seul, 7% de nos activités de recherche en 
partenariat. Boa-Franc inc., DK SPEC inc. et Inotech chimie inc. sont d’autres partenaires privés 
ayant le plus contribué financièrement. Au total, 87 partenaires privés différents (industriels, CCTT, 
Universités, ONG, etc.) ont contribué financièrement aux activités du CRMR. Enfin, des 
11 988 640 $ obtenus depuis 2017 dans la catégorie des contrats, 88% était public (MFFP, Régie 
du Bâtiment et MTQ) et 12% était privé (CSS de Val-des-Cerfs, GNL Québec inc. et Latéral). Le 
CRMR a également bénéficié d’un soutien institutionnel total de 513 200 $ depuis 2017, dont 42% 
a été octroyé en 2021-2021 durant la pandémie. 

Laboratoires et équipements 

Le CRMR gère un parc d’équipement et des laboratoires à la fine pointe de la technologie qui sont 
localisés au pavillon Gene-H.-Kruger. Ils permettent à ses membres d’effectuer, notamment, des 
études scientifiques sur l’anatomie et la physique du bois, la première et seconde transformations, 
les panneaux composites, la construction écoresponsable et la chimie des polymères et adhésifs. 
La mutualisation de nos équipements avec ceux de FPInnovations nous a également facilité l’accès 
à certains équipements de l’entreprise qui ont été installés dans nos locaux. Nous utilisons aussi 
un système de contribution à des frais d’utilisation qui servent à assurer l’entretien, la calibration et 
l’entretien de nos équipements. Le renouvellement des équipements représente un défi majeur 
auquel nous portons une attention constante. Nos financements FCI des dernières années nous ont 
permis d’acquérir de nouveaux appareils adaptés à des besoins de recherche émergents, soulevés 
par nos initiatives de recherche en partenariat.  

 

 

 

 

 

 

 

Alain Cloutier a obtenu la 
subvention « Laboratoire de 
conception et caractérisation des 
matériaux renouvelables » de la 
FCI (programme Fonds de 
l’Innovation). Cette subvention 
qui couvre la période 2015 à 
2019 a permis l’acquisition de 
nombreux équipements : 
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En 2018, Pierre Blanchet, dans le cadre de la chaire CIRCERB, a obtenu le financement de la FCI au 
programme Fonds des leaders - John-R.-Evans pour la création du “Laboratoire en ingénierie de la 
sécurité incendie”.  

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, en 2019, Evelyne Thiffault a obtenu le financement de la FCI au programme Fonds des leaders 
- John-R.-Evans pour son projet « Development of sustainable forest bioenergy systems » qui a 
permis l’instrumentation de la Forêt Montmorency pour le suivi écologique et technique de 
l’utilisation de résidus forestiers pour la bioénergie. 

Le défi qui se présente au CRMR actuellement est celui du renouvellement de certains équipements 
plus génériques dont l’origine remonte parfois à l’ouverture du pavillon Gene-H.-Kruger en 2005. 
Nous avons constitué une liste d’équipements à remplacer à courte et moyenne échéances, et nous 
sommes à l’affût des opportunités qui se présenteront à nous afin d’obtenir un financement 
structurant qui nous permettra de relever ce défi. 

Alain Cloutier a décroché en 2017 
une seconde subvention majeure 
de la FCI (programme Fonds 
d’innovation) : « Infrastructure 
de support au développement de 
matériaux et systèmes de 
construction biosourcés ». Cette 
subvention a permis l’acquisition 
de nombreux équipements : 

En 2018, Véronic Landry, dans le 
cadre de la Chaire CRIF, a obtenu 
une subvention FCI (programme 
Fonds des leaders – John-R.-
Evans) : « Caractérisation de 
systèmes de finition et de 
systèmes de densification pour le 
bois ». Celle-ci a permis 
l’acquisition de nombreux 
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Formation 

Accueil des nouveaux et nouvelles  

À chaque début de session, nous organisons une rencontre d’accueil pour les nouveaux stagiaires, 
étudiant-e-s et chercheur-euse-s postdoctoraux.ales. Lors de celle-ci, l’ensemble des programmes, 
activités et ressources du CRMR sont présentés. Nous présentons également certaines ressources 
clés (accès aux applications et au Z à distance, accès aux ressources bibliographiques de 
l’Université Laval, Mendeley, R, etc.). Également à ce moment, le spécialiste responsable du CRMR, 
Benoît St-Pierre, en profite pour présenter les règles de sécurité et de fonctionnement des 
laboratoires. De plus, un document d’accueil est remis à chacun des nouveaux.elles membres. Ce 
document contient toutes les ressources du CRMR, les informations importantes à connaître et un 
résumé des règles administratives et financières à respecter pendant leur séjour au CRMR. La 
direction du CRMR considèrent ces rencontres essentielles à l’intégration harmonieuse des 
nouveaux.elles arrivant.e.s.  

À chaque début de session, nous organisons également un café d’accueil animé par le Directeur 
afin de présenter les nouveaux.elles membres, souligner les bons coups et présenter les activités 
à venir.  

Étudiant-e-s et diplômé-e-s 

Notre centre de recherche contribue au recrutement de talents, principalement pour la FFGG, mais 
également pour la FSG. En effet, parmi les étudiant.e.s et diplômé.e.s à la maîtrise ou au doctorat 
dirigé.e.s ou codirigé.e.s par nos membres régulier.ère.s, 36 étaient dirigé.e.s ou codirigé.e.s par 
des chercheur.euse.s de la FSG.  À cela s’ajoutent deux codirections avec la Faculté de droit, trois 
avec l’École d’architecture, deux avec la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation et 
deux avec la Faculté des sciences de l’administration. La figure 2 ci-dessous illustre les majeures 
de nos étudiant.e.s et diplômé.e.s du CRMR.   

 

Figure 2 – Majeures des étudiant.e.s et diplômé.e.s du CRMR pour les années 2017 à 2020 

Le CRMR offre un milieu de formation scientifique très dynamique et les statistiques 
de recrutement et de diplomation reflètent bien cette réalité. La figure 3 ci-dessous présente le 
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nombre d’admissions (gauche), de diplômé.e.s (centre) et d’inscrit.e.s (droite) à la maîtrise et au 
doctorat de 2017 à 2020.  

 

 

Figure 3 – Statistiques d’admission (gauche), de diplômation (centre) et d’inscription (droite) annuelles des 
étudiant.e.s du CRMR pour les années 2017 à 2020 

Le CRMR compte actuellement 38 étudiant.e.s à la 
maîtrise avec mémoire, un étudiant à la maîtrise 
professionnelle et 59 étudiant.e.s au doctorat.  Depuis 
2017, 29 étudiant.e.s ont diplômé à la maîtrise de 
recherche, en moyenne après 34,1 mois d’études 
(médiane = 29,9 mois), et 26 ont diplômés au doctorat 
après, en moyenne, 58,5 mois d’études (médiane = 49,0 
mois), et trois suite à un passage accéléré (PAC), après 
64,6 mois d’études, en moyenne pour ces dernier.ère.s 
(médiane = 54.0 mois) (Figure 4). Des diplômé.e.s, 15 
ont été codirigé.e.s par un minimum de deux membres 
régulier.ère.s du CRMR. Depuis 2017, nous avons aussi 
accueilli 22 différent.e.s stagiaires postdoctoraux, dont 
18 provenaient de l’international, et à cela s’ajoutent 
l’accueil de 38 stagiaires internationaux de courte durée. 

La recherche partenariale et l’accueil de six chercheur.euse.s invité.e.s provenant de l’international 
permet aux étudiant.e.s de bénéficier d’une expertise diversifiée. L’inclusion des étudiant.e.s dans 
les comités organisateurs des événements, dans les assemblées des membres et dans les comités 
de direction, tout comme les stages de démonstration chez les partenaires du réseau MRQ ou les 
Espaces d’innovation permettent la mise en pratique des connaissances acquises et le 
développement de compétences transversales essentielles (travail d’équipe, coordination, 
communication, etc.). Elles renforcissent l’engagement social des étudiant.e.s, qui participent 

Figure 4 – Durée médiane (ligne noire) ± 
écart type des études à la maîtrise et au 
doctorat, en mois, de 2017 à 2020. Les 
points représentent les valeurs extrêmes. 
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activement à l’élaboration de solutions porteuses pour la société en plus de solidifier le transfert 
des connaissances et des technologies entre les milieux académiques et le milieu utilisateur des 
résultats de la recherche.  

Le CRMR se veut un milieu d’accueil riche, diversifié et inclusif pour les étudiant.e.s des cycles 
supérieurs. La carte ci-dessous (figure 5) présente la provenance des membres étudiant.e.s et 
diplômé.e.s du CRMR entre 2017 et 2020.   

 

Figure 5 – Provenance des membres étudiant.e.s et diplômé.e.s du CRMR entre 2017 et 2020 

Activités et programmes au sein du CRMR et du réseau MRQ 

Colloque annuel  

Entre l’été 2016 et mars 2020, il n’y a pas eu de colloque pour le CRMR en raison du changement 
de direction et de la restructuration associée à la perte du financement de regroupement stratégique 
du FRQNT.  

Toutefois, le 12 mars 2020 les membres du CRMR ont participé au colloque du réseau MRQ qui a 
eu lieu dans la salle Gilbert-Tardif, pavillon Gene-H.-Kruger de l’Université Laval. Ce premier colloque 
visait à consolider les collaborations existantes et à développer de nouvelles collaborations entre 
les universités, les CCTT et les partenaires du milieu utilisateur des résultats de la recherche. Cette 
rencontre a permis de bâtir des relations, de cerner les attentes des membres envers le réseau et 
de lancer officiellement les programmes et activités. L’événement a rassemblé 85 participants et 
participantes provenant de quatre CCTT (Innofibre, Inovem, SEREX et CTRI), de sept universités 
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(UQTR, UQAC, UQAT, UL, UdeS, ÉTS, ESB Nantes) et de neuf partenaires du milieu (FPInnovations, 
CECOBOIS, Airex Énergie, APCHQ, CMQ, Kruger, Québec BVI, CCFB, SCF-RNCan). Cette diversité 
se perçoit également dans le statut des participants et participantes du colloque, tel qu’illustré à la 
figure 6. 

  
Figure 6 - Statut des participants et participantes du colloque du réseau MRQ 

 
Les conférenciers et les conférencières invités.es ont généreusement partagé leurs expériences et 
leur savoir, notamment leurs bonnes pratiques de collaboration et les vecteurs de succès. C’était 
une programmation scientifique inspirante sur le transfert et le partage des connaissances. 
L’événement comptait plusieurs périodes d’échange dont une session de discussions sur les 
activités structurantes du réseau. Parmi les présentateurs, Stéphane Renou, président et chef de la 
direction de FPInnovations a donné la présentation d’honneur. M. Ronald Brizard, sous-ministre 
associé aux Forêts, à la Faune et aux Parcs a également prononcé le discours de clôture. Ce fut un 
événement rassembleur qui a été très apprécié par les membres du réseau. Le programme du 
Colloque est présenté en Annexe II. 

École d’été 

L’école d’été 2017 du CRMR a pris la forme d’un cours crédité sur la caractérisation des matériaux 
biosourcés et de la biomasse. Ce cours était offert en collaboration avec des chercheurs provenant 
du SEREX – Cégep de Rimouski, d’Innofibre – Cégep de Trois-Rivières, des Universités du Québec 
à Chicoutimi, en Abitibi-Témiscamingue et à Trois-Rivières, ainsi que de l’Université Laval. Cette 
formation était destinée aux étudiants des cycles supérieurs et aux professionnels et était offerte 
sous forme de cours magistraux préparatoires présentés à distance et de laboratoires et 
démonstrations en présentiel. Les cours magistraux préparatoires étaient disponibles en ligne. 
Quatre journées de laboratoires et démonstrations ont eu lieu entre le 30 mai et le 2 juin 2017 à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, à l’Université Laval et à la Forêt Montmorency (forêt 
d’enseignement et de recherche de l’Université Laval). Les frais de déplacement pour assister aux 
journées de laboratoires et démonstrations étaient assumés par le CRMR pour les membres du 
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CRMR. Les stagiaires et employés du CRMR ou tout autre professionnel désirant assister au cours 
en partie ou en totalité étaient les bienvenus, mais la priorité était donnée aux étudiants qui étaient 
inscrits officiellement.  

L’école d’été 2018 du CRMR a également pris la forme d’un cours crédité sur la caractérisation des 
matériaux biosourcés et de la biomasse. Tout comme l’édition de 2017, le cours était offert en 
collaboration avec des chercheurs provenant du SEREX – Cégep de Rimouski, d’Innofibre – Cégep 
de Trois-Rivières, des Universités du Québec à Chicoutimi, en Abitibi-Témiscamingue et à Trois-
Rivières, ainsi que de l’Université Laval. Cette formation était destinée aux étudiants des cycles 
supérieurs et aux professionnels de l’UQAT et était offerte sous forme de cours magistraux 
préparatoires présentés à distance et de laboratoires et démonstrations en présentiel et enregistrés. 
Les cours magistraux préparatoires étaient disponibles en ligne à partir du 1er mai 2018. Les 
capsules vidéo produites par les professeur(e)s et les documents de référence donnés en appui 
permettaient un apprentissage autonome. Trois journées de laboratoires et démonstrations ont eu 
lieu entre le 7 mai et le 22 juin 2018 à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (campus 
La Sarre et campus principal) ainsi qu’à la Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet 
(FERLD). 

Il n’y a pas eu d’école d’été en 2019 et en 2020.  

Bourses étudiantes 

Bourses de soutien 

Chaque session, nous offrons une bourse de soutien d’une valeur de 5 000$ afin d’offrir de l’aide 
financière à un.e étudiant.e en fin de parcours qui n’a plus aucune source de financement. De 2017 
à 2019, la bourse de soutien n’était ouverte qu’aux étudiant.e.s du CRMR et elle était offerte par le 
financement de FPInnovations. Depuis mars 2019, c’est le réseau MRQ qui octroie la bourse, et elle 
est maintenant ouverte à l’ensemble des étudiant.e.s du réseau. Ces bourses sont d’autant plus 
importantes pour les étudiant.e.s internationaux qui n’ont pas accès aux prêts et bourses 
gouvernementaux. 

Bourses d’innovation et de collaboration 

Depuis mars 2019, un nouveau programme de bourses a été mis sur pied par le réseau MRQ qui 
sont accessibles aux étudiantes et étudiants des six institutions. Il s’agit des dix bourses 
d’innovation et de collaboration de 1 000$ chacune dont l’objectif est de promouvoir l’excellence, la 
collaboration, l’implication et l’innovation en lien avec les axes de recherche du réseau MRQ. 

Conférences et événements  

Le CRMR a été l’hôte de plusieurs conférencier.ère.s invité.e.s entre 2017 et 2020, dont :  

• Georges Koumba :  « Le bioraffinage du bois » 
• Martin-Claude Yemele, conseiller en développement industriel au MFFP : « Portrait et 

opportunités de l’industrie québécoise des panneaux composites à base de bois » 
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• Bruno Chabot, professeur à l’UQTR :  « Le traitement de l’eau pour l’enlèvement de 
métaux lourds et de contaminants pharmaceutiques » 

• Dominique Burr, responsable à l’EPPC (European Platform of Photo Composites) : « Une 
recherche au service de l’innovation industrielle » 

• Martha Estrella García Pérez, Ph D; Facultad de Químico Farmacobiología Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Michoacán, Mexico) :  « Propriétés toxicologiques 
d’extraits polyphénoliques d’écorces d’espèces mexicaines du genus Quercus » 

• Papa Diouf, chercheur au SEREX: « Pyrolyse comme voie de valorisation de la biomasse 
forestière » 

• Papa Diouf, chercheur au SEREX : « Produits de pyrolyse de la biomasse 
lignocellulosique. Technologies de prétraitements de la biomasse : exemple de l’explosion 
à la vapeur » 

• François Brouillette, professeur à l’UQTR:  « Les fibres lignocellulosiquesphosphorylées: 
un matériau multifonctionnel biosourcé aux propriétés insoupçonnées » 

• Etc. 

À cela s’ajoutent de multiples présentations de séminaires de maîtrise et de doctorat, des 
soutenances de thèse, les concours « Thèses des bois », « Ma thèse en 180 secondes » et 16 
conférences « 20 minutes de science » données par des étudiant.e.s et des professionnel.elle.s du 
réseau MRQ. Les présentations « 20 minutes de science » ont presque toutes été diffusées sur la 
chaîne Youtube du CRMR au lien suivant. Trois webinaires ont également été donnés dans l’objectif 
de diffuser les résultats des semaines de travail des Espaces d’innovation.  

Le CRMR était également présent lors des Semaines de Sciences Forestières, que ce soit aux 
différentes éditions du Colloque Kruger au cours desquelles nos étudiant.e.s préparaient des 
affiches ou des présentations, que lors des Salons de la forêt au cours desquels nous avions un 
kiosque. Nous considérons que cette présence au Salon de la forêt permet de faire connaître nos 
chercheur.euse.s et nos activités, de démontrer notre sentiment d’appartenance au centre et de 
favoriser le recrutement au sein du centre. 

Vulgarisation scientifique  

La vulgarisation est au cœur de nos efforts de transfert de connaissances. Dans le cadre de ce 
programme qui a débuté en mars 2020, nous encourageons les étudiants et les étudiantes à rédiger 
des textes de 700 à 1500 mots vulgarisant leurs projets de recherche. Ils reçoivent une bourse de 
250$ pour récompenser leurs efforts. Ce programme est ouvert à l’ensemble des étudiants et 
étudiantes du réseau MRQ. Entre avril 2020 et janvier 2020, six articles de vulgarisation furent 
rédigés par des étudiants et des étudiantes du CRMR. Les articles étaient communiqués au sein du 
réseau MRQ via une infolettre mensuelle. Ceux du CRMR sont disponibles sur notre site web au 
lien suivant et l’ensemble, incluant les étudiants et étudiantes des autres institutions du réseau, sont 
disponibles au lien suivant. Cela permet aux membres étudiant.e.s de faire un transfert de 
connaissances vers le milieu, principalement nos partenaires. Pour une liste des articles de 
vulgarisation publiés par les étudiants et les étudiantes du CRMR dans le cadre de ce programme, 
voir l’Annexe III. 

https://youtube.com/playlist?list=PLfPKMWmy9uu9JdnZ1pnLbycz9d9nZbNmu
https://youtube.com/playlist?list=PLfPKMWmy9uu9vrC1widTgVug5EMjgLtHT
https://www.materiauxrenouvelables.ca/publications/articles-de-vulgarisation-test/
https://www.materiauxrenouvelables.ca/publications/articles-de-vulgarisation-test/
https://www.reseaumrq.com/blog/categories/vulgarisation-scientifique
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Communications 

Infolettre mensuelle 

Le CRMR a longtemps assuré les communications que par courriel. Bien que les communications 
courriels sont maintenues, en avril 2020, nous avons aussi lancé, via le réseau MRQ, une infolettre 
mensuelle afin d’informer les membres sur les programmes et activités, les nouvelles concernant 
ses membres, les opportunités de financement, etc. Le design de l’infolettre est réalisé par l’Agence 
Préambule Communication, une agence de communication étudiante supervisée par la firme 
Cossette.  

En Annexe IV, voir un extrait de notre infolettre mensuelle de novembre 2020. Toutes les infolettres 
sont disponibles sur le blog du réseau MRQ au lien suivant. 

Site web 

Nous avons un site web (www.materiauxrenouvelables.ca) qui est bilingue et très dynamique. Nous 
avons choisi de le rendre disponible dans les deux langues pour assurer une meilleure 
représentation linguistique et faciliter l’intégration des membres. Il est régulièrement alimenté en 
contenu (bons coups de membres, événements et nouvelles). Les sections des membres (employé-
e-s, chercheur-euse-s et étudiant-e-s), du recrutement et des publications sont aussi mises à jour 
sur une base semestrielle. Le site web est en quelque sorte la plateforme de référence à consulter 
régulièrement pour le centre de recherche.  

Un site web a également été mis en ligne pour le réseau MRQ (www.reseaumrq.com), et la finition 
de celui-ci a été réalisée par l’Agence Préambule Communication. Il s’y trouve, notamment, une 
section « Financement » qui regroupe plusieurs appels à projets et programmes de subvention de 
divers organismes qui sont en lien avec les axes de recherche du réseau MRQ, et par le fait même, 
du CRMR. Les articles de vulgarisation et des nouvelles et offres de recrutement associés au réseau 
MRQ sont publiés dans la section blog. 

Réseaux sociaux 

Le CRMR est présent et actif sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, c’est-à-dire 
Facebook et Twitter depuis février 2017 et LinkedIn depuis septembre 2020 (via le compte de 
Christine Bombardier-Cauffopé). Nous utilisons aussi le mot-clic #RéseauMRQ lorsque nous 
diffusons des nouvelles en lien avec le réseau d’innovation. Grâce aux efforts de publications, le 
nombre d’abonné.e.s de la page Facebook du CRMR a augmenté de 312 à 581 entre janvier 2019 
et décembre 2020, ce qui correspond à une augmentation de 86 % ! Quant au compte Twitter, le 
CRMR comptait 275 abonné.e.s en décembre 2020. 

  

https://preambulecommunication.com/
https://preambulecommunication.com/
https://www.reseaumrq.com/blog/categories/infolettre
https://ulavaldti.sharepoint.com/sites/CRUL-CRMR/Documents%20partages/General/www.materiauxrenouvelables.ca
https://ulavaldti.sharepoint.com/sites/CRUL-CRMR/Documents%20partages/General/www.reseaumrq.com
https://www.reseaumrq.com/financement
https://www.reseaumrq.com/blog
http://www.facebook.com/CRMR.Qc/
https://twitter.com/CRMR_Qc
https://www.linkedin.com/in/christine-bombardier-cauffop%C3%A9-76a193127/
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Contributions scientifiques des chercheur.euse.s du CRMR 

Nos membres assurent la qualité et la rigueur de leurs travaux en la soumettant à l’évaluation par 
les pairs avant la publication dans des journaux scientifiques réputés. Ces publications touchent 
notamment aux sciences du bois et de la forêt, mais elles ont également un impact significatif dans 
d’autres disciplines connexes et plus générales telles que les sciences environnementales, la 
bioénergie, la chimie des polymères, le développement durable, etc. 

Les chercheur.euse.s régulier.ère.s du CRMR ont effectué plus de 512 contributions depuis 2017 
(voir Figure 7 ci-dessous).  

 

Figure 7 – Contribution des chercheur.euse.s régulier.ère.s du CRMR de 2017 à mars 2021, où 
COC : chapitre de livre, VOL : volume, ROC : responsabilité scientifique d’un ouvrage collectif, 

COM : communications dans des congrès, des colloques, des séminaires, etc., VUL : intervention 
de vulgarisation, CRAC : article de conférence revisé par les pairs, RAC : article scientifique publié 
dans une revue de recherche révisée par les pairs, RAP : rapport de recherche et RTR : article de 

transfert. 

Plus de 215 articles dans des revues de recherche ont été publiés depuis janvier 2017 dont 123 
étaient en libre-accès. Parmi ceux-ci, 14 articles ont été cités plus de 20 fois, et quatre plus de 40 
fois (57 pour Roussel et al. 2017; 49 pour Laganière et al. 2017; 48 pour Gosselin et al. 2017; 40 
pour Chen et al. 2018). Selon Google Scholar, le nombre annuel de citations est en croissance 
depuis 2011, passant à moins de 1000 en 2011 à près de 3000 en 2020 (voir Figure 8 ci-dessous, 
à droite).  
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Figure 8 – Nombre de citations des articles scientifiques publiés dans des revues de recherche 
révisées par les pairs entre 2011 et 2021. 

Les chercheur.euse.s du CRMR ont publié une majorité d’articles scientifiques publiés dans une 
revue de recherche révisée par les pairs (RAC) dans les revues BioResources, Forests, Construction 
and Building Materials, European Journal of Wood and Wood Products et Forestry : An International 
Journal of Forest Research dont les facteurs d’impact varient entre 1.409 et 4.419. Le CRMR a 
publié 19 articles dans des revues de transfert (RTR), notamment dans des revues de transfert 
destinées aux professionnel.le.s (ingénieur.e.s, architectes, chimistes des revêtements, opérateurs 
forestiers). Plusieurs autres RTR sont des actes de conférence et des preprint. Depuis 2017, le 
CRMR a publié 24 articles de conférence dans des revues revisées par les pairs dont 15 étaient en 
collaboration avec des étudiant.e.s. Deux volumes (VOL) ont été publiés depuis 2017 en chimie du 
bois, l’un par Tatjana Stevanovic et l’autre par Véronic Landry. Toutes deux avaient la responsabilité 
scientifique de ces ouvrages collectifs. Les membres du CRMR ont aussi publié 17 chapitres de 
livre (COC), dont 7 étaient sous la responsabilité scientifique de Tatjana Stevanovic. 21 rapports de 
recherche (RAP) ont été publiés depuis 2017, lesquels étaient principalement destinés aux 
partenaires des travaux de recherche, ou encore, étaient des rapports d’étape ou finaux à l'intention 
des organismes subventionnaires. 

La science ouverte et libre d’accès fait aussi partie des valeurs promues par le CRMR. L’exemple le 
plus marquant à cet égard est le développement du logiciel lidR pour R qui permet d’analyser les 
caractéristiques de la végétation (et donc des futurs approvisionnements en bois) sur de vastes 
territoires. Grâce à son développement libre et open-source, le logiciel est devenu un espace de 
mise en commun des nombreux algorithmes et méthodes publiés dans ce domaine à l’échelle 
internationale. Il a gagné de nombreux adeptes dans le monde, tels qu’en témoignent les plus de 
3 000 téléchargements mensuels.  
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Depuis 2017, un total de 133 communications dans des colloques, des congrès, etc. (COM) ont été 
réalisées par les chercheur.euse.s du CRMR, dont 56% étaient en collaboration avec des étudiant.e.s 
de l’UL. 46 ont été données à l’étranger, dans des congrès internationaux ou en tant que 
professeur.e.s ou expert.e.s invité.e.s. Au Québec, les étudiant.e.s et chercheur.euse.s du CRMR 
étaient très présent.e.s lors de différents congrès, notamment celui de l’Acfas, le Carrefour Forêts 
2019 du MFFP, les colloques du CERMA, du réseau MRQ ou de la SSF et lors de divers concours, 
tels que celui de l’AQPER et les concours “Ma thèse en 180 secondes” de la FFGG et l'Université 
Laval. Les membres du CRMR sont très présents dans la sphère publique et sont intervenus plus 
de 59 fois dans les médias écrits (Voir Vert, La Presse, Le Devoir, Le Soleil, le Journal de Montréal, 
Le Fil, Québec Science, Ici Radio-Canada, Revue d’histoire forestière, ULaval Nouvelles, Un Point 
Cinq, Québec Habitation, etc.), à la radio (Ici Radio-Canada, RDI, Radio Eiffage France, etc.) et dans 
des émissions télévisées (La Semaine verte de Ici Radio-Canada, Capsules Scientifiques de Nature 
de Ici Explora, Génie d’ici à Savoir Média, etc.). L’expertise de deux de nos chercheurs (Évelyne 
Thiffault et Alexis Achim) a d’ailleurs été sollicitée lors d’une commission parlementaire. Ces 
interventions de vulgarisation (VUL) diversifiées et multiples contribuent au rayonnement du centre 
de recherche, des facultés, de l’Université Laval et de l’utilisation des matériaux renouvelables. À 
plusieurs reprises, nous avons organisé des ateliers de diffusion des connaissances. Un exemple 
probant est l’atelier de connexion « L’agrile du frêne au Québec : Impacts et solutions » financé par 
le CRSNG, à l’intention de neuf partenaires, notamment le MFFP, Innofibre et la CMQ, et en 
collaboration avec Simon Barnabé (UQTR), Evelyne Thiffault et Alexis Achim. Un autre exemple est 
la participation d’Alexander Salenikovich à la mise à jour et à la traduction en russe et en anglais 
des normes ISO 24294, ISO 6707-1 et ASTM D09 en construction bois. Enfin, les contributions de 
tout type des membres du centre sont diffusées quotidiennement via les réseaux sociaux du CRMR, 
de façon hebdomadaire via courriel et de façon mensuelle via l’infolettre du réseau MRQ. Ainsi, les 
résultats de la recherche rayonnent et sont valorisés auprès des partenaires, des gouvernements 
et du grand public.   

Pour consulter la liste complète des publications dans des revues scientifiques, voir l’Annexe V. 
Pour la liste des publications d’articles de conférence avec et sans comités de lecture, voir l’Annexe 
VI. Pour la liste des livres et chapitres de livres, voir l’Annexe VII. Pour la liste des rapports de 
recherche, voir l’Annexe VIII.  

Distinctions 

Les chercheur.euse.s du CRMR se sont distingué.e.s à plusieurs reprises au cours des dernières 
années. En 2019, la Society of Wood Science and Technology a reconnu l’apport important d’Alain 
Cloutier à la profession en sciences et technologies du bois et aux services rendus à la société en 
lui attribuant le titre honorifique de Fellow qui n’est remis qu’à une seule personne annuellement. 
La contribution exceptionnelle au développement du mouvement coopératif d’Evelyne Thiffault lui a 
valu le prix mérite coopératif de la FQCF. En 2020, Luca Sorelli figurait parmi les personnes les plus 
inspirantes de l’Université Laval selon ses pairs et les étudiant.e.s. En 2019, pour avoir fait une 
différence dans sa communauté et dans l’industrie à l’égard du développement de produits et pour 
son leadership, Véronic Landry a reçu la distinction Woodworking Network 40 Under 40. Nos 
chercheur.euse.s se sont aussi démarqué.e.s dans divers concours, par exemple, lors du 
Hackathon Open Source Wood pour lequel des étudiant.e.s et professionnel.elle.s du CRMR ont 
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obtenu les premier et deuxième prix, ou encore, lors de la compétition nationale de conception de 
ponts en bois pour laquelle Alexander Salenikovich a obtenu la seconde position.  

Nos membres régulier.ère.s ont également contribué à l'organisation de nombreux colloques, 
symposiums et congrès nationaux et internationaux. Dans le cadre de notre alliance Bordeaux-
Laval, Maude Flamand-Hubert a organisé un séminaire, en 2019, qui avait lieu en France et qui a 
permis de consolider le réseau 2RI. La même année, Pierre Blanchet était le président et 
l’organisateur principal de la rencontre sur la construction en bois Québec - France - Wallonie dans 
le cadre de la conférence WOODRISE. Nos membres sont également impliqués dans les comités 
organisateurs du Modular and Off-Site Construction Summit, de l’International Scientific Conference 
on Hardwood Processing et de la Conférence internationale sur la protection du bois (CIPB). Véronic 
Landry a d’ailleurs reçu une distinction du cercle des ambassadeurs pour cette implication à la CIPB, 
en 2020. Le CRMR est présentement responsable de l’organisation du Symposium international 
NDTE qui aura lieu à Québec en 2022. En plus d’avoir des retombées économiques importantes 
pour la Ville de Québec, ce congrès réunira des expert.e.s de l’évaluation non destructive du bois, 
contribuera à la discussion autour de thèmes communs et établira de nouvelles collaborations entre 
les participant.e.s. Nos chercheur.euse.s ont aussi été très présent.e.s et investi.e.s lors des 
congrès de l’Acfas. Nous avons administré les colloques « Superhéros de la lutte aux changements 
climatiques » en 2017, « De bois mal aimé à produits à haute valeur ajoutée » en 2018 et « Le bois : 
la science d’aujourd’hui pour les matériaux de demain », en 2019. À cela s’ajoute les implications 
institutionnelles, au sein des Colloques Kruger de la SSF, facultaire, du réseau MRQ et du CERMA, 
par exemples. Des étudiant.e.s ont dans tous les cas participé à la prise de décision, la logistique 
et la coordination de ces événements. 

Nos membres participent également à de nombreux comités de rédaction ou d’édition de revues 
scientifiques, notamment Véronic Landry qui est éditrice invitée pour la revue Coatings depuis 
janvier 2019 et Alexis Achim, qui a été éditeur pour la revue Forestry de 2013 à 2019. À cela s’ajoute 
les nombreuses révisions d’articles scientifiques et de guides techniques de nos membres. Par 
exemple, Xiaodong (Alice) Wang révise plus de 17 articles annuellement pour sept revues 
différentes, notamment Buildings et Construction and Building Materials. Alexander Salenikovich a 
été réviseur scientifique du Tall Wood Building Guide et du Canadian CLT Handbook. Les membres 
du CRMR siègent aussi à des comités d’évaluation de demande de fonds, telle que la Swiss National 
Science Foundation (Alain Cloutier), le programme Alliance du CRSNG (Pierre Blanchet) et le 
programme d’Innovation et de transformation de l’industrie forestière de RNCan (Pierre Blanchet). 
Sur les réseaux sociaux, le CRMR a été remarqué par les FRQ et le scientifique en chef du Québec 
ainsi que par le CRSNG qui suivent nos activités de près et sont très réactifs à nos publications.  
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Annexe I – Liste des représentantes et représentants à l’Assemblée des 
membres du CRMR pour la période 2017-2020 

2017 

Étudiantes et étudiants des 2e et 3e cycles et stagiaires postdoctoraux : Sagar Bhatta 
Personnel technique et de recherche : Félix Pednault 
 

2018 

Étudiantes et étudiants du 2e cycle : Alexandre Morin-Bernard 
Étudiantes et étudiants du 3e cycle : Charles Breton 
Stagiaires postdoctoraux : Jedi Rosero-Alvarado 
Personnel technique : Félix Pednault 
Personnel de recherche : Christine Bombardier-Cauffopé 
 

2019 

Étudiantes et étudiants du 2e cycle : Alexandre Morin-Bernard 
Étudiantes et étudiants du 3e cycle : Charles Breton 
Stagiaires postdoctoraux : Franz Segovia 
Personnel technique : Félix Pednault 
Personnel de recherche : Christine Bombardier-Cauffopé 
 

2020 

Étudiantes et étudiants du 2e cycle : Nicolas Labrecque 
Étudiantes et étudiants du 3e cycle : Ingrid Calvez 
Stagiaires postdoctoraux : Nicolas Auclair 
Personnel technique : Yves Bédard 
Personnel de recherche : Christine Bombardier-Cauffopé   
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Annexe II – Programmation du Colloque de Matériaux Renouvelables 
Québec – mars 2020  
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Annexe III – Publications d’articles de vulgarisation publiés par les 
étudiant.e.s du CRMR dans le cadre du programme de vulgarisation 
scientifique du réseau MRQ 

1 - Extraction de la lignine du bois pour la transformer en fibres de carbone – Maxime Parot. Publié 
le 23 mai 2020. Lire l’article. 

2- Le classement structural des espèces feuillues – Alexandre Morin-Bernard. Publié le 23 mai 
2020. Lire l’article. 

3- Un connecteur auto-verrouillant pour la construction préfabriquée – Laurence Picard. Publié le 
23 mai 2020. Lire l’article. 

4- Tendance du naturel et chaleureux : le fini mat pour nos planchers en bois – Ingrid Calvez. Publié 
le 21 août 2020. Lire l’article. 

5- Densification chimique : aller au-delà de l’expression « Dur comme du bois » - Juliette Triquet. 
Publié le 24 août 2020. Lire l’article. 

6- Comprendre et modéliser le comportement des structures composites bois-béton – Truong-
Thanh Nguyen. Publié le 20 septembre 2020. Lire l’article. 

 

 

 

 

  

https://www.reseaumrq.com/post/extraction-de-la-lignine-du-bois-pour-la-transformer-en-fibres-de-carbone
https://www.reseaumrq.com/post/le-classement-structural-des-esp%C3%A8ces-feuillues
https://www.reseaumrq.com/post/un-connecteur-auto-verrouillant-pour-la-construction-pr%C3%A9fabriqu%C3%A9e
https://www.reseaumrq.com/post/le-fini-mat-pour-nos-planchers-en-bois
https://www.reseaumrq.com/post/vulgarisation-densification-chimique
https://www.reseaumrq.com/post/comprendre-et-modeliser-le-comportement-des-structures-composites-bois-beton
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Annexe IV - Extrait de l’infolettre de novembre 2020  

Pour voir l’ensemble des infolettres, veuillez les consulter au lien suivant. 

 

 

 

  

https://www.reseaumrq.com/blog/categories/infolettre
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Annexe V – Publications dans des revues scientifiques  

2017 
Abdellaoui, H., Bensalah, H., Raji, M., Rodrigue, D., Bouhfid, R., Qaiss, A.E.K. (2017). Laminated epoxy 

biocomposites on clay and jute fibers. Journal of Bionic Engineering, DOI: 10.1016/S1672-
6529(16)60406-7. 

Auty, D., Moore, J., Achim, A., Lyon, A., Mochan, S., Gardiner, B. (2017). Effects of early respacing on the 
density and microfibril angle of Sitka spruce wood. Forestry: An International Journal of Forest Research, 
1-13. 

Barrette, J., Thiffault, E., Achim, A., Junginger, M., Pothier, D., & De Grandpré, L. (2017). A financial analysis 
of the potential of dead trees from the boreal forest of eastern Canada to serve as feedstock for wood 
pellet export. Applied Energy, 198, 410-425.  

Benkaddour, A., Lebrun, G., Laberge‐Lebel, L. (2017). Thermostamping of [0/90] n carbon/peek laminates: 
Influence of support configuration and demolding temperature on part consolidation. Polymer 
Composites. 

Benoit, N., González-Núñez, R., Rodrigue, D. (2017). High density polyethylene degradation followed by 
closed-loop reclycling. Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology 33(1): 17-37. 

Bernier, P. Y., Paré, D., Stinson, G., Bridge, S. R. J., Kishchuk, B. E., Lemprière, T. C., ... & Vasbinder, W. 
(2017). Moving beyond the concept of “primary forest” as a metric of forest environment 
quality. Ecological Applications, 27(2), 349-354. https://doi.org/10.1002/eap.1477 

Berube, M. A., Schorr, D., Ball, R. J., Landry, V., Blanchet, P. (2017). Determination of in situ esterification 
parameters of citric acid-glycerol based polymers for wood impregnation. Journal of Polymers and the 
Environment, 1-10. 

Bideau, B., Bras, J., Adoui, N., Loranger, E., Daneault, C. (2017). Polypyrrole/nanocellulose composite for 
food preservation: Barrier and antioxidant characterization. Food Packaging and Shelf Life 12: 1-8. 

Blanchet, P. (2017). Biobased materials and technologies for a new architecture. Materia Arquitectura, (15), 
123–126. 

Boivin-Dompierre, S., Achim, A., & Pothier, D. (2017). Functional response of coniferous trees and stands to 
commercial thinning in eastern Canada. Forest Ecology and Management, 384, 6–16. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.10.024 

Brion-Roby, R., Gagnon, J., Deschênes, J.-S., Chabot, B. (2017). Development and treatment procedure of 
arsenic-contaminated water using a new and green chitosan sorbent: kinetic, isotherm, thermodynamic 
and dynamic studies. Pure and Applied Chemistry, DOI: 10.1515/pac-2017-0305. 

Cáceres, C. B., Hernández, R. E., & Koubaa, A. (2017). Effects of log position in the stem and commercial 
thinning on jack pine chip dimensions produced by a chipper-canter. European Journal of Wood and 
Wood Products, 75(3), 359-373. 

Cáceres, C. B., Hernández, R. E., Fortin, Y., & Beaudoin, M. (2017). Wood density and extractive content 
variation among Japanese larch (Larix kaempferi [Lamb.] Carr.) progenies/provenances trials in eastern 
Canada. Wood Fiber Sci, 49(4), 363-372. 

Cademartori, P. H. G. de, Stafford, L., Blanchet, P., Magalhaes, W. L. E., & Muniz, G. I. B. de. (2017). Enhancing 
the water repellency of wood surfaces by atmospheric pressure cold plasma deposition of fluorocarbon 
film. RSC Advances, 7(46), 29159–29169. https://doi.org/10.1039/C7RA03334F 

Cherpozat, L., Loranger, E., Daneault, C. (2017). Ultrasonic pretreatment effects on bio-oil yield of a 
laboratory-scale slow wood pyrolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, DOI: 
10.1016/j.jaap.2017.06.027. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672652917300185
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672652917300185
https://academic.oup.com/forestry/article-abstract/doi/10.1093/forestry/cpx004/3051980/Effects-of-early-respacing-on-the-density-and?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/forestry/article-abstract/doi/10.1093/forestry/cpx004/3051980/Effects-of-early-respacing-on-the-density-and?redirectedFrom=fulltext
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.24354/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.24354/full
http://search.proquest.com/openview/ed017b20a05314d7d88fde7ff97a7aeb/1?pq-origsite=gscholar&cbl=38605
http://link.springer.com/article/10.1007/s10924-017-1011-8
http://link.springer.com/article/10.1007/s10924-017-1011-8
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289416301211
https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.foreco.2016.10.024
https://www.degruyter.com/view/j/pac.ahead-of-print/pac-2017-0305/pac-2017-0305.xml
https://doi.org/10.1039/C7RA03334F
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237016307410
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237016307410
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Chimeni, D. Y., Koumba Yoya, G., Stevanovic, T., & Rodrigue, D. (2017). Surface modification of cellulosic 
materials for polyethylene composite applications. Polymer Composites, 40(S1), E202-E213. 

Cochet, Y., Achim, A., Flatman, T., Domec, J-C., Ogée, J., Wingate, L, Ram Oren (2017). Quantifying the 
Impacts of Elevated CO2 and N Fertilization on Wood Density in Loblolly Pine T2  -  World Academy of 
Science, Engineering and Technology, International Science Index, Biological and Ecological 
Engineering. http://waset.org/abstracts/67275 

Côté, M.-A., Généreux-Tremblay, A., Gilbert, D. Gélinas, N. (2017). Comparing the profiles, objectives and 
behaviours of new and longstanding non-industrial private forest owners in Quebec, Canada. Forest 
Policy and Economics 78:116 - 121. 

da Silva Poubel, Garcia, R.A., Lelis, R.C.C., Riedl, B. (2017). Efeito de nanoparticulas de ZnO na resistência da 
madeira de pinus tratada termicamente à radiação UV. Scientia Forestalis 45 (113): 49-62. 

de Cardemartori, P.H.G., Stafford, L., Blanchet, P., Magalhães, W.L.E., de Muniz, G. I. B. (2017). Enhancing 
the water repellency of wood surfaces by atmospheric pressure cold plasma deposition of fluorocarbon 
film. Royal Society of Chemistry Advances 7:29159-29169. 

Delahaigue, J., Chatelain, J.-F., Lebrun, G. (2017). Machining analysis of unidirectional and bi-directional flax-
epoxy composite laminates. Journal of Materials: Design and Applications, Special Issue: MDA2016. 

El Boustani, M., Lebrun, G., Brouillette, F., Belfkira, A. (2017). Effect of a solvent-free acetylation treatment 
on reinforcements permeability and tensile behaviour of flax/epoxy and flax/wood fibre/epoxy 
composites. Canadian Journal of Chemical Engineering 95(6): 1082-1092. 

Essabir, H., Bensalah, M.O., Rodrigue, D., Bouhfid, R. (2017). A comparison between bio- and mineral calcium 
carbonate on the properties of polypropylene composites. Construction ans Building Materials, DOI: 
10.1016/j.conbuildmat.2016.12.199. 

Essoua, E.G.G., Beauregard, R., Amor, B., Blanchet, P. (2017). Evaluation of environmental impacts of citric 
acid and glycerol outdoor softwood treatment: case-study. Journal of Cleaner Production, DOI: 
10.1016/j.jclepro.2017.06.125. 

Eyebe, G. A., Bideau, B., Boubekeur, N., Loranger, E. Domingue, F. (2017). Environmentally-friendly cellulose 
nanofibre sheets for humidity sensing in microwave frequencies. Sensors and Actuators B: Chemical 
245: 484-492. 

Francezon, N., Meda, N. S. B. R., & Stevanovic, T. (2017). Optimization of bioactive polyphenols extraction 
from Picea mariana bark. Molecules, 22(12), 2118. 

Francezon, N., Stevanovic, T. (2017). Chemical composition of essential oil and hydrosol from Picea mariana 
bark residue. Bioresources, 12(2): 2635-2645. 

Francezon, N., & Stevanovic, T. (2017). Integrated process for the production of natural extracts from black 
spruce bark. Industrial Crops and Products, 108, 348-354. 

Fu, Q., Cloutier, A., and Laghdir, A. (2017). "Effects of heat and steam on the mechanical properties and 
dimensional stability of thermo-hygromechanically-densified sugar maple wood," BioRes. 12(4), 9212-
9226. 

Geoffroy, T. R., Fortin, Y., Stevanovic, T. (2017). Hot-water extraction optimization of sugar maple (Acer 
saccharum Marsh.) and red maple (Acer rubrum L.) bark applying principal component analysis. Journal 
of Wood Chemistry and Technology 1-12. 

Geoffroy, T. R., Meda, N. R., & Stevanovic, T. (2017). Suitability of DPPH spiking for antioxidant screening in 
natural products: the example of galloyl derivatives from red maple bark extract. Analytical and 
bioanalytical chemistry, 409(22), 5225-5237. 

http://waset.org/abstracts/67275
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934116302660
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934116302660
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/leitura.asp?Article=05&Number=113
http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/ra/c7ra03334f
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1464420716671970
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.wiley-cjce-v-95-i-6-cjce22777
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061816321195
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061816321195
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617312957
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617312957
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400517301375
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400517301375
http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_12_2_2635_Francezon_Chemical_Composition_Essential_Oil_Picea
https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2017/10/BioRes_12_4_9212_Fu_CL_Effect_Heat_Steam_Mechanic_Props_Dimens_Stab_Densified_Maple_12014_AC.pdf
https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2017/10/BioRes_12_4_9212_Fu_CL_Effect_Heat_Steam_Mechanic_Props_Dimens_Stab_Densified_Maple_12014_AC.pdf
http://www.tandfonline.com/eprint/KZKfTJmu64mBXpzYFGvx/full
http://www.tandfonline.com/eprint/KZKfTJmu64mBXpzYFGvx/full
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Habibi, M., Lebrun, G., Laperrière, L. (2017). Experimental characterization of short flax fiber mat composites: 
tensile and flexural properties and damage analysis using acoustic emission. Journal of Materials 
Science, DOI: 10.1007/s10853-017-0892-1. 

Habibi, M., Lebrun, G., Laperrière, L., Toubal, L., (2017). Combining short flax fiber mats and unidirectional 
flax yarns for composites applications: Effect of short flax fibers on biaxial mechanical properties and 
damage behaviour. Composites Part B: Engineering 123: 165-178. 

Habibi, M., Ruiz, É., Lebrun, G., Laperrière, L. (2017). Effect of surface density and fiber length on the porosity 
and permeability of non woven flax reinforcement. Textile Research Journal, DOI: 
10.1177/0040517517708542. 

Huq, T., Fraschini, C., Khan, A., Riedl, B., Bouchard, J., Lacroix, M. (2017). Alginate Based Nanocomposite 
for Microencapsulation of Probiotic: Effect of Cellulose Nanocrystal (CNC) and Lecithin. Carbohydrate 
Polymers. 

Hussain, A., Schorr, D., Blanchet, P., Calabria-Holley, J., & Lawrence, R. (2017). Hydrophobic sol-gel coatings 
on bio-based materilas- influence of catalyst and solvent concentration. 2nd International Conference in 
Bio-Based Materials, (June), 2. http://opus.bath.ac.uk/55755/ 

Jafarian, H., Demers, C.M.H., Blanchet, P., Landry, V. (2017). Effects of wood finishes on the lighting 
ambiance and materiality of architectural spaces. Indoor and Built Environment, 
DOI:10.1177/1420326X17690911. 

Jahan, N., Mighri, F., Rodrigue, D., (2017). Enhanced electroactive β phase in three phase 
PVDF/CaCO3/nanoclay composites: Effect of micro-CaCO3 and uniaxial stretching. Journal of Applied 
Polymer Science, DOI: 10.1002/app.44940. 

Kaboorani, A., Auclair, N., Riedl, B., Hosseinaei, O., & Wang, S. (2017). Cellulose nanocrystal (CNC)-based 
nanocomposites for UV curable high-solid coating systems. Journal of Coatings Technology and 
Research, 14(5), 1137-1145. 

Kaboorani, A., Auclair, N., Riedl, B., Landry, V. (2017). Mechanical properties of UV-cured cellulose 
nanocrystal (CNC) nanocomposite coating for wood furniture. Progress in Organic Coatings 104:91-96. 

Kavianiboroujeni, A., Cloutier, A., Rodrigue, D. (2017). Low velocity impact behaviour of asymmetric three-
layer sandwich composite structures with and without foam core. Polymers & Composites 25(5): 381-
393. 

Koumba-Yoya, G., Stevanovic, T. (2017). Study of Organosolv Lignins as Adhesives in Wood Panel Production. 
Polymers 9(2), 46. 

Koumba-Yoya, G., & Stevanovic, T. (2017). Transformation of sugar maple bark through catalytic organosolv 
pulping. Catalysts, 7(10), 294. 

Kuljich, S., Hernández, R. E., Blais, C. (2017). Effects of cutterhead diameter and log infeed position on surface 
quality of black spruce cants produced by a chipper-canter. Wood and Fiber Science 49(3): 1-14. 

Kuljich, S., Hernández, R. E., Blais, C. (2017). Effects of cutterhead diameter and log infeed position size 
distribution of pulp chips produced by a chipper-canter. European Journal of Wood and Wood Products, 
DOI: 10.1007/s00107-016-1150-y. 

Laadoua, H., Lucas, R., Champavier, Y., Foucaud, S., Zerrouki, R., Brouillette, F. (2017). Processing in-situ 
synthesized polycarbosilane-derived porous SiC using Kraft pulp fibers. Materials Letters, 
http://dx.doi.org/10.1016j/j.matlet.2017.01.004. 

Lafond, C., Blanchet, P., Galimard, P., Landry, V., Ménard, S. (2017). Impact of a reinforcement treatment 
with acrylate impregnation on the mechanical behavior of black spruce as connector member. 
Construction and Building Materials, 141, 517-525. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10853-017-0892-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s10853-017-0892-1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836816319072
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0040517517708542
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0040517517708542
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861717302886
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861717302886
http://opus.bath.ac.uk/55755/
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1420326X17690911
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1420326X17690911
http://onlinelibrary.wiley.com./doi/10.1002/app.44940/full
http://onlinelibrary.wiley.com./doi/10.1002/app.44940/full
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300944016307238
http://search.proquest.com/openview/043da641af9764ceb68c04a6e058c55e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=38601
http://search.proquest.com/openview/043da641af9764ceb68c04a6e058c55e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=38601
http://www.mdpi.com/2073-4360/9/2/46
http://www.swst.org/publications/wfs/preprints/49(3)/WFS2526.pdf
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Stapled Shear Walls. Modular and Offsite Construction (MOC) Summit Proceedings, 446-453. 
https://doi.org/10.29173/mocs125 

Breton, C., Blanchet, P., Beauregard, R., Amor, B., et Chang, W-S. 2017. Analyse comparative du potentiel de 
lutte aux changements climatiques d’un immeuble résidentiel de moyenne hauteur en bois selon deux 
méthodes d’analyse du cycle de vie. Présentation orale, résumé publié dans le programme du Colloque 
[en ligne]. 85e congrès de l'ACFAS, Colloque 206 : Le secteur forestier québécois : super-héros de la 
lutte aux changements climatiques. Montréal, Canada. 

Breton, C., Blanchet, P., Beauregard, R., Amor, B., et Chang, W-S. 2017. Just How « Green » are Timber 
Buildings? Assessing the Climate Change Mitigation Potential of a Mid-Rise Timber Building through 
Dynamic LCA. Présentation orale, résumé accepté pour le Conference Proceedings. FPS71st Convention. 
Starkville (MS), États-Unis. 

Breton, C., Blanchet, P., Beauregard, R., Amor, B., et Chang, W-S. 2017. Unveiling the Climate Change 
Mitigation Potential of a Mid-Rise Timber Building Using a Dynamic LCA Approach. Présentation orale, 
résumé accepté pour le LCA XVII Paper Proceeding. LCA XVII. Portsmouth (NH), États-Unis. 

https://doi.org/10.29173/mocs125
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Desgagnés-Leboeuf, A., N. Lehoux et R. Beauregard. 2019. Classification d’outils d’aide à la planification de 
chantiers de construction. 4ème Conférence Gestion de Projet UQTR23-24 mai 2019, 19 p. 

Garzon A, Wang X, Hagman O, Blanchet P. (2018). Future Requirement For Sustainable Building Envelope. 
WCTE 2018 proceedings. World Conference on Timber Engineering (WCTE) 2018, Seoul, Republic of 
Korea. 

Hosseini, Z., Laratte, B., Amor, B., & Blanchet, P. (2019, November). An overview of circular economy for 
wooden construction. In Ecodesign 2019. 

Pilon, D. S.*, A. Salenikovich, A. Palermo, F. Sarti. (2017). Post-tensioned CLT wall systems with multiple 
rocking segments. INTER 2017 Proceedings. Meeting 50. International Network on Timber Engineering 
Research. Meeting 50, Kyoto, Japan. 

Roussel, J. R., Béland, M., Caspersen, J., & Achim, A. (2018, April). Removing Bias From Lidar-Based 
Estimates Forest Canopy Metrics: Accounting For The Effects Of Pulse Density, Footprint Size And Beam 
Incidence Angle. In New Frontiers In Forecasting Forests 2018. 

Sorelli, L., Naud, N., Lamonthe, S., Joly-Lapalice, C., & Blanchet, P. (2019, June). Fostering composite 
structures of UHPC and timber. In International Interactive Symposium on Ultra-High Performance 
Concrete (Vol. 2, No. 1). Iowa State University Digital Press. 
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Annexe VII – Livres et chapitres de livre – 2017 à 2020 

Livres 
Schorr, D., Vanslambrouck, S. S., & Landry, V. (2018). Impregnation of Wood Products. Chemistry of 

Lignocellulosics: Current Trends, 116. 

Stevanovic, T. (2019). Chimie pour la transformation durable de la ressource lignocellulosique, Presses 
Universitaires de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2019. 

 

Chapitres de livre 

Castonguay, S. et Flamand-Hubert, M. (2020). « Québec». David Brownstein et Graeme Wynn, Canberra. 
Canada’s Forests: A Long, Wide View. Regional Perspectives on Forests and their Use. Australian 
National University. 

Dagenais, C., Ranger, L. et Benichou, N.. (2019). Chapter 8: Fire Performance of Cross- Laminated Timber 
Assemblies. Erol Karacabeyli; Sylvain Gagnon. CLT Handbook - Canadian Edition. : 361-462 

Flamand-Hubert, M. (2018). Économie, science et imaginaire : “construction” de la forêt québécoise au 
tournant du XXe siècle. Coumel L, Morrera R et Vrignon A. Pouvoir(s) et environnement. : 145-157. 
Presses universitaires de Rennes. 

Flamand-Hubert, M. et Lewis, N. (2019). Penser l’ambiguïté de la conservation des forêts : l’action publique 
en matière de gestion forestière québécoise au cours du 20e siècle. D. Busca et N. Lewis. Gouvernement 
des ressources. : 209-244. Les Presses de l’Université Laval. 

Francezon, N., & Stevanovic, T. (2018). Conifer Resins and Essential Oils: Chemical Composition and 
Applications. Chemistry of Lignocellulosics: Current Trends, 231. 

García-Pérez, M. E., Kasangana, P. B., & Stevanovic, T. (2017). Bioactive Polyphenols for Diabetes and 
Inflammation in Psoriasis Disease. In Studies in Natural Products Chemistry (Vol. 52, pp. 231-268). 
Elsevier.  

Koumba-Yoya, G., & Stevanovic, T. (2018). Organosolv Processes: New Opportunities for Development of 
High Value Products from Lignins. Chemistry of Lignocellulosics: Current Trends, 214. 

Stevanovic, T. (2019). “Emerging technologies to develop new forest products” (Chapter 25 in : Achieving 
sustainable management of boreal and temperate forests (ed. Stanturf): Burleigh Dodds Science 
Publishing Limited, Cambridge (UK). Cambridge, UK (ISBN: 978-1-78676-292-4; 
www.bdspublishing.com) 

Thiffault E. (2019). Boreal forests and soils. Busse, M, Giardina, CP, Morris DM, Page-Dumroese DS. Global 
change and forest soils: Cultivating stewardship of a finite natural resource. : 59-82. 
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46 
 

Annexe VIII – Rapports de recherche – 2017 à 2020 

2017 
Bouchard, R. et Salenikovich, A. (2017). Laboratory test report - MgO structural panels. Report #2. 18. 

Université Laval 

Salenikovich, A., Gazeau, K., Bouchard, R. et Aranda, R. (2017). Laboratory test report – MgO structural 
panels. Report #3. 17. Université Laval.  

Salenikovich, A., Gazeau, K., Bouchard, R. et Aranda. R. (2017). Laboratory test report – MgO structural 
panels. Report #3. Annex. 30. Université Laval. 

Sanscartier Pilon, D., Gazeau, K., et Salenikovich, A. (2017). Laboratory test report – MgO structural panels. 
Report #1. 90. Université Laval 

2018 

Auclair, N., Landry, V., Boivin, G., Dagenais, C. (2018). Rapport de stage pour bourse Mitacs-Accélération : 
Développement de revêtements retardateurs de flamme auto-stratifiant. Rapport définitif ‒ Mitacs-
Accélération. 

Auclair, N., Landry, V., Boivin, G., Dagenais, C. (2018). Rapport de recherche : Développement de revêtements 
retardateurs de flamme auto-stratifiant. Rapport pour l’Université Laval et FPInnovations. 

Daniel Brandon; Christian Dagenais. (2018). Fire Safety Challenges of Tall Wood Buildings – Phase 2: Task 5 
– Experimental Study of Delamination of Cross Laminated Timber (CLT) in Fire. 85. Fire Protection 
Research Foundation. 

Thiffault E, Brown M. (2018). Innovative approaches for mobilization of forest biomass for bioenergy. 66. 
International Energy Agency-Bioenergy. 

Thiffault E, Sokhansanj S, Ebadian M, Rezaei H, Oveisi Bahman Ghiasi E, Yazdanpanah F, Asikainen A, Routa 
J. (2018). Biomass pre-treatment for bioenergy Case study 2: Moisture, physical property, ash and 
density management as pre-treatment practices in Canadian forest biomass supply chains. 83. 
International Energy Agency-Bioenergy. 

2019 

Bouchard, R., Salenikovich., A. (2019). Étude de la performance structurale des assemblages des éléments 
porteurs en CLT par tiges encollées. Rapport #2. Sélection de l'adhésif. 21. Université Laval 

Bouchard, R., Salenikovich. A. (2019). Étude de la performance structurale des assemblages des éléments 
porteurs en CLT par tiges encollées. Rapport #1. Étude préliminaire. 30. Université Laval 

Junginger J, Fritsche U, Mai-Moulin T, Thrän D, Thiffault E, Kline K, Dale V. (2019). Understanding positions 
and underlying motivations of stakeholder groups relative to their perceptions of bioenergy. 23. 
International Energy Agency - Bioenergy. 

Laverdure, M-È., Salenikovich. E. (2019). Étude de la performance structurale des assemblages des éléments 
porteurs en CLT par tiges encollées. Rapport #5. Procédures de collage et QC. 16. Université Laval 

Salenikovich, A., Laverdure, M-È., Bouchard. R. (2019). Étude de la performance structurale des assemblages 
des éléments porteurs en CLT par tiges encollées. Rapport #6. Final. 56. Université Laval 

Salenikovich, A., Bouchard, R., Laverdure. M.-È. (2019). Étude de la performance structurale des assemblages 
des éléments porteurs en CLT par tiges encollées. Rapport #3. Résultats d'essais. 17. Université Laval 



47 
 

Salenikovich, A., Bouchard, E. et Laverdure, M.È. (2019). Étude de la performance structurale des 
assemblages des éléments porteurs en CLT par tiges encollées. Reports #4. Séries 105-E ET 213-F. 18. 
Université Laval 

Thiffault E, Thiffault N, Berry MC, Gouge D. (2019). Forest biomass procurement as a part of silvicultural 
systems and its potential contribution to the low-carbon transition of heavy industries. Part 1: Forest 
biomass procurement as a silvicultural tool for site regeneration. 39. International Energy Agency - 
Bioenergy. 

2020 

Pepin, S. (2020). “Identification de la source de taches colorées,” Chaire industrielle de recherche sur la 
construction écoresponsable en bois (CIRCERB), rédigé pour J.M. Champeau Inc. 

Rouleau, J., Gosselin, L., & Blanchet, P. (2020). Lessons learned with respect to the CAE roadmap from the 
monitoring of a high-performance social housing building in Quebec City. Rapport de recherche.  
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